szemlélddés haza

helyszinen készitett beton tégla kivitelezési szabdlyai
a habbeton

A habbeton a sejtbetonok egyik fajtaja. 0,1-1,5 mm dtmérdji, zAart sejtekbdl dll6 sejtszerkezetét habképzdszerrel Allitjak eld. Régebben habbetonnak
a habképzivel és cement kotdanvaggal készitett sejtbetont nevezték. Ujabban a habbeton elnevezés szinonimaja a habcement, ennek a konnyi
épitdanyagnak a kotdanyaga habositott cementkd.

A habbeton konnyil, tobbnyire folyds, habarcs jellegll {tehat voltaképpen nem beton) anyag, amelynek kotdanyaga cement, adalékanyaga homok,
pernye, kohdsalak, duzzasztott agyagkavics, polisztirol gyongy, de készilhet esetenként adalékanyag nélkal is (lyenkor egyértelmii a habcement
elnevezés). Jelen esetben homok adalékanyaggal, vilagosszirke szinii habbetont készitunk, melynek szilard anyagait a gyarban eldre dsszekeverik és
a por keveréket zsdkokban szdllitjak a helyszinre.

A legelterjedtebb habképzék féhatdanyagai a természetes vagy mesterséges tenzidek (feluletaktiv anyagok). A habképzdk stabilizatort is
tartalmaznak, hogy a nagy levegd tartalm( habbeton sejtszerkezetét a keverés, a bedolgozas és a kotés ideje alatt is megtartsa. A habot
hagyomanyos, gyorsfordulatd, forgészerszamos habvertgéppel “verik fel®, és a keletkezd kemény habot a megkevert friss habarcshoz, esetleg
cementpéphez kényszerkeverdgépben keverik hozzad. A keverési idét a homogenizalasnak megfelelden meg kell novelni.

A habbeton sajatos konzisztencidaja folytan kénnyen, akar tomarités nélkil is bedolgozhatd. Szilarditasa altalaban szabad levegdn torténik.,

A habbetonbdl tobbnyire természetes szilarditasd, monolit hdszigeteld rétegek készulnek, de készithetdk beléle eldregyartott elemek, illetve
hasznalhatd az ureges elemek kitolté-anyagaként is. Alkalmazzik fagydllé és hiszigeteld kiegyenlitd, feltoltd rétegként fodémeken és lapostetdkon
(lejtést add rétegként is) A habbeton tulajdonsagai az Gsszetételtdl fuggenek, amelyet az alkalmazasi célnak megfelelden kell megvalasztani.

A habbeton testsiriisége 300 - 1600 (1800) kg/m?, nyomdszilardsiga 0,1 - 5,0 (15,00 N/mméZ, hivezetési tényezdje 0,09 - 0,30 (0,65) W/mK.

A habbeton zsugorodasi végéridéke 0,8 - 3,5 mm/m kozott valtozik. 28 napos korban a zsugorodas megengedett értéke legfeljebb 0,4 mm/m. A
habbetonbdl (vagy gazbetonbal) készitett eldregyartott elemeket beépiteni csak akkor szabad, ha hatralévd, varhatd utdzsugorodasuk mar nem tobb,
rint 0,5 mm/m (DIN 4164:1951). A szabad levegdn szilarditott, laza rakatokba helyezett eldregyartott elemek ezt az allapotot két-harom heti tarolas
utan érik el.

a helyszinen készitett falazéelemek technoldgiaja

A helyszinen a betontéglakat 4 fos brigadok készitik egy-egy kényszerkeverfgép segitségével, Az elkészilt, kevert betont fa zsaluzd formakba Gntik,
&s igy hagyjak szilardulni 1 napot. Majd a formabdél kiszedve, laza rakatokba téve Gjabb 3 hetet, amikor mar a beton varhatd utdézsugorodasa nem
tobb, mint 0,5 mm/m.

A beton szilard alkotényagait a gyarban elfre osszekeverik, és a por keveréket zsikokban szdllijdk a helyszinre. Adalékanyagnak homokot
haszndlnak a készftendd, vildgosszirke szinii habbetonhoz. A habképzd (természetes vagy mesterséges tenzidek) stabilizitort is tartalmaz, hogy a
nagy levegd tartalmi habbeton sejtszerkezetét a keverés, a bedolgozas és a kotés ideje alatt is megtartsa. A habot hagyvomanyos, gyorsfordulata,
forgdszerszamos habverGgéppel “verik fel®, és a keletkezd kemény habot a megkevert friss habarcshoz, esetleg cementpéphez a
kényszerkeverfigépben keverik hozzd. A keverési iddt a homogenizdlasnak megfelelden meg kell novelni.

A fa zsaluzdformakat minden Gjabb elem készitése elitt zsalulevalasztd olajjal kell bekenni. Az elemek szilarditasa fedett helyen, laza rakatokba téve,
szabad levegdn torténik.

a falazas madja

A falzdst a kisméretll tégla falakéhoz hasonldan végzik. A falakat 12 cm-es futd sorokbdl készitik, melyeket a vastagabb, 25-0s, 38-as, 64-es
falaknal & soronként kotdsorral fognak Gssze. Az elemméretek ezekhez a bekotd sorokhoz igazitva, a kulonbozd falak vastagsaganak megfelelden
lettek megvalasztva (12-)25-38-64(-90) cm-esre. Az elemek kozott hiészigeteld vastaghabarcsot haszndlnak, melyet a fuggdleges és vizszintes
fugdkban egyarant 2,5 cm-esre készitenek.

Az attort falazaton meqgjelend nyilasokat az elemek széthizasaval alakitjak ki, A nyilasok mérete 12 * 25 cm-es, A 64 cm-es falaknal a nyilasokba
specidlis, iparmivészek Altal tervezett uvegtéglikat épitenek be.

Mivel tobbnyire ldtszd felulettel készalnek a falak, a kiviteli terv készitésekor tgyelni kell a falazdelemek magassagi és horizontdlis
értelemben vett kiosztdsdra. Magassagi értelemben az egész tégla + fugavastagsig egész szami tobbszoroseihez kell igazitani a falak magassagi
méreteit, Horizontalisan tarekedni kell arra, hogy a falazott feliletek, a falmezdk illetve pillérek az 1/2 vagy legalabbis az 1/4 tégla (+ fugadleges
fugavastagsag) egész szam( tobbszorosének megfeleld méretliek legyenek.

megjeqyzés - a falat két évente javasolt impregndlé szerrel kezelni, mely a parat belalrdl kiengedi, a nedvességet kivilrdl nem engedi be. Ennek
hatdsara a fal ontisztuld (&s moshatd) lesz, a por és moha nem telepszik meq rajta.
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helyszinen készitett habbeton falazdblokkok
fagyalld, zart pdrusi anyag
elemméretek:  12-25-38-64-90* 12 * 6,5 cm

nyomdszilardsag: 1,15 kM/jcm?
testsiiriiség: 1600 kg / m?
hévezetési tényezd: 0,25 W/mk

25 cmvastag fal vizszintes metszete m_1:25
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38 cm vastag fal vizszintes metszete m_1:25
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64 cm vastag fal vizszintes metszete m_1:25
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